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国家涂料质量监督检验中心

检 验 报 告

拟告编号 : TW091243Wl

BI0HOUsE碧 欧 HARD ll● X OIL硬质蜡油
5300

TWO91243

biohOuse碧 欧

上海碧欧建材有限公司
200⒐年08月 25日

2009丘F08丿]27日

委托单位送样:样品为黄色均匀流体,约 300g.

GB1吼 81叼001室 内装饰装修材+l溶剂型木器涂料中有害物质限量 (聚氨酯漆类)

2009年 09月 O1日 ~2009年 09月 03日

送检样品符合CiEl1阢 sl叼 001标准中聚氨酯漆类的技术要
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检验结果汇总 :
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序 g 俭验项 目 技术要求 检验结杲 本项结论 备注

1
挥发性有机化合物 ,l∞ ),
g/L

光泽犸0· )≥ BO,
≤60o

光泽 ⒃0· )<80,
≤70o

434
(光洋为26)

合格

2 苯,% ≤05 未检出 (注 1) 合格

3 甲苯矛Π二甲苯总和,% ≤ 硐 未检出 (注 2) 合格

厶

重
伞
属
邗
色
漆

Ι刂溶性铅 O ll,mgJkg ≤90 2 合格

可溶性镉 (Cω ,ng/kg ≤75 未检出 (注 3) 合格

可溶性铬 (Cr),mg/lxg ≤60 未检出(注⒆ 合格

习溶性汞 mgl,mg/ltg ≤60 未检出 (注 5) 合格

表格以下空白
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